ESPECIFICAGOES GERAIS DOS UNIFORMES

TECIDOS

Os tecidos deverao possuir alta solidez de cor a lavagem; manter a tolerancia de tamanhos de cada
peca, conforme estabelecido nas grades do vestuario; ndo causar dermatoses de contato na pele
do usudrio. E de responsabilidade da confec¢do ter procedimento de separacdo de partes cortadas
de diferentes rolos de tecido, para ndo haver mistura de tonalidade.

COSTURAS

E de responsabilidade da confecc¢do, utilizar-se de maquinario correto bem como a regulagem
adequada para a montagem das pecas. As costuras serdao avaliadas, ndao sendo aceito costuras
tortas, rompidas ou incompletas, remontadas, franzidas ou com pregas, frouxas ou tensionadas,
pontos falhos e pespontos fora do contorno. A simetria € um ponto importante onde todas as
partes idénticas de uma pega (ex: bolsos, lapelas, etc.) devem estar visivelmente em conformidade
com seu similar, no que se refere a dimensao, posicionamento e altura. Nao serdo recebidas pecas
gue apresentem defeito.

ETIQUETA

Etiqueta profissional do fornecedor fixada na parte interna traseira da peca indicando o tamanho,
composicao, instrucdes de lavagem, identificacdo da confeccdo conforme CONMETRO. Nao sdo
permitidas quaisquer etiquetas externas.

EMBALAGEM

As pecas devem ser acondicionadas em sacos plasticos transparentes, individuais e lacrados;
devendo apresentar etiqueta adesiva externa que identifique o tipo de uniforme e o seu respectivo
tamanho.

OBSERVAGOES

Todas as pecas devem passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura.
As vestimentas devem ser apresentadas livres de qualquer sujidade e com uniformidades de
dobras (ndo sera aceito pecas amassadas).

PADRONAGEM DE MEDIDAS
As medidas sdo referenciais, podendo ser solicitado tamanhos extras, além do que estdo descritos
nesta planilha.

A tolerancia de variagao dimensional da peca serd de £ 2% em relagdo aos valores apresentados
nas tabelas seguintes. Medidas indicadas em centimetros.

CAMISETA MANGA CURTA
TAMANHOS (medidas em cm) PP P M G GG XGG EXGG

Comprimento do Corpo 63 69 72 75 78 81 84
Largura do Corpo 46 50 53 56 59 62 65
Comprimento da Manga 19 20 21 22 23 24 25
Altura Cava 21 22 23 24 25 26 27

Abertura da Manga 17 18 19 21 22 23 24



CALCAS
TAMANHOS (medidasemecm) PP P M G GG XGG EXGG

CINTURA (sem esticar) 34 36 38 40 42 45 48
QUADRIL 54 56 58 60 62 65 68
GANCHO 28 29 30 31 32 33 34
COMPRIMENTO ENTRE PERNA 82 83 84 85 86 87 88
COMPRIMENTO LATERAL 106 108 110 112 114 116 118
CASACO

TAMANHOQOS (medidas em cm) PP P M G GG XGG EXGG
Comprimento total 70 72 74 76 78 80 82
Largura peito 53 55 57 59 61 63 65
Comprimento manga 59 61 63 65 67 69 71

DA ANALISE DAS AMOSTRAS E LAUDOS TECNICOS

AMOSTRAS

A empresa proponente que ofertar o menor lance no processo licitatério devera apresentar
amostra de cada item objeto deste Termo de Referéncia, para verificacdo do atendimento as
especificacdes técnicas.

Todas as amostras deverdo obedecer rigorosamente aos padrées minimos exigidos constantes
deste Termo de Referéncia.

A tolerancia de variacdo na gramatura do tecido é de 5% e das medidas é de 2% em relacdo a
padronagem de medidas. As pecas deverdo estar isentas de qualquer defeito que comprometa a
sua apresentacdo. As pecas deverdo ser embaladas separadamente em sacos pldsticos
transparentes.

A avaliacdo das amostras dar-se-a por inspecdo visual, observando-se o fiel cumprimento das
disposi¢bes do Edital, levando-se em conta as especificagdes técnicas constantes deste Termo de
Referéncia.

Serd desclassificada a empresa quando qualquer uma das amostras apresentadas ndo atender as
exigéncias do Edital.

As amostras poderdo ser abertas, manuseadas, desmontadas, sendo devolvidas a licitante no
estado em que se encontrarem ao término da avalia¢do técnica.

As amostras apresentadas pela empresa vencedora serao retidas para fins de comparag¢ao com os
produtos que serdo entregues posteriormente.

A aprovacdo das amostras ndo isenta o fabricante/fornecedor de suas responsabilidades
posteriores no caso de constatacdo de qualquer irregularidade.



Caso as amostras sejam reprovadas por ndao atenderem as exigéncias do Edital, a empresa que as
enviou serd a Unica responsavel pelas despesas com a retirada e transporte das mesmas, no prazo
de cinco dias uteis, ficando este Municipio livre de qualquer responsabilidade.

O Municipio ndo arcara com nenhum custo com a apresentacdao das amostras, com a sua
devolugao ou com a sua utilizagao.

Caso a amostra do licitante classificado seja reprovada, serd convocado o proximo classificado, e
assim sucessivamente, até que se encontre amostra que seja devidamente aprovada.

A apresentacdo de toda e qualquer documentag¢do que seja anexa a amostra, como por exemplo os
laudos técnicos de andlise dos tecidos e certificado de aprovacdo, devera ser encaminhada em
conjunto com as amostras.

LAUDOS TECNICOS

Faz parte da fase de classificagdo da empresa, além do envio das amostras, a apresenta¢do dos
Laudos Técnicos referentes aos tecidos que compdem o objeto contratado, para analise da
Contratante, conforme as exigéncias constantes neste Termo de Referéncia.

A empresa devera apresentar, juntamente com as amostras, copia autenticada dos Relatérios de
Ensaios Téxteis, comprovando as caracteristicas exigidas dos tecidos, quanto a:

a) Andlise quantitativa e qualitativa do conteudo fibroso,

NBR 13538:1995/11914:1992 ou 20/13 e 20 A/14 DA AATCC;
b) Determinac¢do da gramatura dos tecidos,

NBR 10591:2008;
c) Solidez da cor a lavagem doméstica e comercial,

NBR ISO105-C06:2010;
d) Solidez ao suor, acido e alcalino,

NBR ISO105-E04:2014;
e) Determinagdo da resisténcia ao pelotamento (pilling),

ISO 12945-2; ASTM D 4970; ISO 12945-1; ABNT NBR 14672;
f) Estabilidade dimensional,

ABNT NBR 10320; AATCC 135; ISO 5077; AATCC 150.

Os laudos deverdo ser emitidos por laboratério acreditado pelo Inmetro, com prazo de emissdo de
no maximo seis meses, comprovando as especificacdes técnicas deste Termo de Referéncia.

E de inteira responsabilidade da licitante o custeio dos servicos realizados por laboratério
acreditado pelo Inmetro, bem como pela escolha do laboratdério e pelo cumprimento de todas as
exigéncias na especificacdo deste Termo de Referéncia.

Juntamente com os Relatérios de Ensaios Téxteis, devera ser apresentado documento da empresa
qgue forneceu o tecido para analise téxtil, indicando claramente o nome do fabricante do tecido,
nome comercial e/ou cédigo do artigo.

Sera desclassificada a empresa cujo Relatdrio de Ensaio Téxtil ou Laudo apresentado ndo atender
as exigéncias deste Termo de Referéncia.



